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Найбільш розповсюджений спосіб виготовлення інструментів з надтвердих матеріалів 

(НТМ) на металевій зв’язці – спікання виробів в прес-формі з наступним гарячим пресуванням 

(ущільненням) [1]. На основі всебічного вивчення технології виготовлення інструментів з 

НТМ, нами складено схему процесу виробництва (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Технологічна схема виготовлення інструменту з НТМ на металевій зв’язці  

методом порошкової металургії 

 

При виготовленні ряду інструментів додають ще виготовлення та обміднення 

проміжного стального кільця та закріплення його з нанесеним алмазоносним шаром на корпус. 

У теперішній час розроблено широку номенклатуру металевих зв’язок [2]. 
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